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Pos. 
No. 

Tipo di Designazione 

(Requirements in accordance with 
standard) 

 

Dimensioni (mm) 
e/o Peso 

(Maximum dimension 
and/or weight )s  

Norma di fornitura del 
Materiale  

Material in accordance 
with 

(ad es. DIN EN, EMDS) 

Stato di Fornitura 

(Delivery condition) 

Metodo di produzione 

(Production processes) 

Note 

(Remarks) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

  

 

X2CrNi18-9  (W.n.1.4307) 

X5CrNi18-10 (W.n.1.4301) 

X2CrNiMo17-12-2 ( W.n..1.4404) 

X6CrNiMoTi17-12-2 ( 
W.n.1.4571) 

 D.26,9 ÷323,9   Sp.0,9÷6  

D. 26,9 ÷323,9   Sp.0,9÷6 

D.26,9 ÷323,9    Sp.0,9÷6  

D.26,9 ÷323,9    Sp.0,9÷6  

 

 

 

EN 10217-7 

EN 10217-7 

EN 10217-7 

EN 10217-7 

Come saldato 

Come saldato 

Come saldato 

Come saldato 

 

Tubi formati a freddo con 
processo in continuo  

 

 

Saldatura eseguita con processo  

laser C02 . 

WPQR n°L17-843-010 rev.01 

WPQR n°L16-4019-013÷019 rev.00 

WPQR n°L18-10240-013÷018 rev.00 

WPQR N°L21/L22/L23-2020/20 

-04603-19/20/21 rev.00 

Saldatura eseguita con processo  

laser Fibra. 
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